
BARNIZ (A)
CATALIZADOR

(B)  51%
DILUYENTE

(C) 5%
DILUYENTE

(C) 10%

50 25,5 2,5 5

100 51 5 10

150 76,5 7,5 15

200 102 10 20

250 127,5 12,5 25

300 153 15 30

350 178,5 17,5 35

400 204 20 40

450 229,5 22,5 45

500 255 25 50

550 280,5 27,5 55

600 306 30 60

650 331,5 32,5 65

700 357 35 70

750 382,5 37,5 75

800 408 40 80

850 433,5 42,5 85

900 459 45 90

950 484,5 47,5 95

1000 510 50 100

PROPORCIÓN EN
VOLUMEN

2:1

STAR LACK
AIR DRY
5009-001101

CATALIZADOR

5009-001102

TABLA DE CATALIZACIÓN A PESO


